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Metoda Elementów 
Skończonych. 

Współczynnik kształtu 
płaskownika z karbem. 
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2. Rysunek próbki  
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Maksymalne naprężenia osiowe x max w modelu przy obciążeniu osiowym 

skrajnych pionowych krawędzi równomiernym naprężeniem  wywołującym  

w płaszczyźnie symetrii modelu naprężenia nominalne nom = 100 MPa 

L.p. 

Parametry 
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gdzie:   

 ND  – liczba węzłów w modelu,   

 EL  – liczba elementów w modelu. 

 

3. Zbieżność metody numerycznej MES  

 3.1 Zagęszczenie siatki MES 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 3.2 Zamiana elementów skończonych (płaskie 2D i trójwymiarowe 3D) 
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4. Wykres współczynników kształtu k = x max / nom  na podstawie obliczeń MES  

 w funkcji analizowanego parametru (zmiana r – promienia i wymiaru a) 

Wykres: R - αk 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Wykres: A - αk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wnioski: 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 


